Revétement 27% Nickel

Cablages moteurs d'avions, cdables industriels.

Matléras Composltion Denalté
Pramléras chirmlgue glema
&an % Ibn3
Cuivre ETF Cu 88.9 % 8.03
;23
o 6 Cu 90.95 % 8,85
02 15ppm 383
Greent TW [RoHE) Cu 8835 Mg 19 a.03
323
Cuprofond (RoHS) P 0.08% Ca a5
0.28 3o Cu Reste 423

Réslathvité
& 20C ) e
{1 emilft

2428
14607

2428
14607

2.560
15,306

2.560
15588

Charge de Rupture

écroul recult
daM'mm? dal'mm?®
psi psi
65,000 35,000
65,000 35,000

B5 40
84,000 58,000

65 40
&4,000 58,000

Monobrin
FTim

0, 100-0,900
1810 38

0, 100-0,900
1810 38

0,050-0,900
19 10 44

0,050-0,900
19 1o 44

All data given in these tables should be considered as typical or average. Variations in properties can occur,
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